LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI s

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CASTELLON Hojan® 3/35
Peticionario: EZARRI
ik b Fecha: 15/02/2011

AVENIDA DEL MAR, N® 48 ~ 12003 CASTELLON
TEL: 964 208 583 - FAX: 964 202 584
www. laboratoriocarpl com

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION
* BALDOSAS ESMALTADAS *

DESCRIPCION DE LA MUESTRA.-

Revestimiento vitreo (gresite), 25 x 25 mm. Ref.:

-- MOSAICO VITREO EZARRI -- Cédigo lab.: 33-1-11

RESULTADOS.- (Ensayo realizado segin UNE-EN-ISO 10545 Parte 7:1999)

* Clasificacion: Clase 3

B

* Etapa de abrasion del defecto visible: 750 revoluciones.
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Ilepeso0 ¢ uchaHcKo20 s3blKa HA DYCCKULL S3bIK

«JIABOPATOPHMO KEPAMUKO CEBACTUAH

KAPITIA» (LABORATORIO CERAMICO Jleno Ne: 49.740
SEBASTIAN CARPI) Crpanura Ne: 3/5
OD®ULIUATIBHAS KOJUIEIMUA [MTPOMBIIIJIEHHBIX Bassurens: «3APPU» (EZARRI)
UHXEHEPOB KACTEJIbOHA Jlara: 15.02.2011

MHH: Q-4670001-1

ABEHUJIA JIEJIb MAP, Ne 46 — 12003 KACTEJIbOH
(AVENIDA DEL MAR, N° 46-12003 CASTELLON)
Ten. 964 208 583 | @axc 964 202 594
www.laboratoriocarpi.com

OIPEJEJIEHUE YCTOHYUBOCTU K HCTUPAHUIO
#* TJIA3YPOBAHHBIE IIJIMTKH *

OIMTMCAHUE OBPA3LIA

CTeKI0BUAHOE TOKpbITHE (TUTUTKA), 25 X 25 MM. Cwm.:

-- CTEKJSIHHASI MO3AUKA «93APPH» -- Kon ma6oparopuu: 33-1-11

PE3VJILTATDI (ucrnibiTaHue MpOBEACHO B COOTBETCTBUM C UNE-EN-ISO 10545 Yacrb 7:1999)

* Knaccudpukaims: Knace 3

* Jran uctupanus BuauMoro nedexra: 750 odoporos
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PG TROABINTS

TPAKTAT 5 Mocksa, yn. Illocceinas, 0. 2, kopn. 3
men: +7 (495) 744-1028 006.15
pechatniki@traktat.com
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www.traktat.com

Cepmughuxam coomeemcmeus
Meowcoynapoonoi cucmeme
MEHeOHCMEeHma Kavecmea
1SO 9001:2008




