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{‘rﬁi‘} Expediente n° 46.625

LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI S 8
Peticionario: EZARRI
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON Fecha: 08/09/2008

N.LF.: Q - 4670001 - |

CTRA.BORRIOL, Km, 1 (FRENTE ESCUELA OFICIAL IDICMAS)
APDO. CORREOS 174 - TEL. 964 20 85 83 - FAX 964 20 25 84
12004 - CASTELLON

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION
* BALDOSAS ESMALTADAS *

NATURALEZA DE LA MUESTRA.- ==

Revestimiento vitreo (gresite), 25x 25 mm Ml :

- METAL -- Tiedn e ST L Codigo: 472-2-08

RESULTADOS .- (Ensayo realizado segiin’ UNE-EN-ISO 10545 Parte 7:1999)

* Clasificacién: Clase 2

* Etapa de abrasién del défcéto visible: 600 revoluciones.
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LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFiCIAL INGENIEROS INDUSTRIALES
CASTELLON




Ilepesod ¢ UCNAHCKO20 AA3blKA HA DYCCKUL A3bIK

«JIABOPATOPUO KEPAMUKO CEBACTUAH

KAPIIH» (LABORATORIO CERAMICO Tleno Ne: 46.625
SEBASTIAN CARPI) Crpatuua Ne: 2/3
OGULIMAJIbHASI KOJUIETHsl IPOMBILUTEHHBIX 3assuTens: «3APPY» (EZARRI)
WH)KEHEPOB KACTEJIbOHA Jlata: 08.09.2008

WHH: Q-4670001-1

[LIOCCE BOPPHOJIb, km 1 (HATIPOTUB
O@ULIMAJILHOM SI3bIKOBOM LIKOJIbI) (CTRA.
BORRIOL, Km 1 (FRENTE ESCUELA OFICIAL
IDIOMAS)

A/SL 174 — TEJL 964 20 85 83 - ®akc 964 20 2594
12004 - KACTEJILOH

OIIPEJEJIEHUE YCTOHYUBOCTH K HUCTUPAHUIO
# TJIA3YPOBAHHBIE IJIMTKH * '

CBOVICTBA OBPA3IIA.

Crek/IsiHHOE OKpbITHE (TUTHTKA), 25 X 25 MM. CMm.:

-- METAL-- Kon: 472-2-08

PE3YJIbTATDI (McnbiTaHue NMpoBEACHO B COOTBETCTBUH € UNE-EN-ISO 10545 Yactb 7:1999)

* Knaccupukaums: Kaace 2

* Jran UCTHPAHUS BUANMOTO AedeKTa: 600 o6opoTOB

/HImamn: «JIABOPATOPHO KEPAMHKO CEBACTHAH KAPITH», OPHLIHA/IbHAA KOJIJIETHA
[TPOMBIIILTEHHBIX HH)KEHEPOB, KAC TEJIbOH/




27.10.2014 200a

% Biopo nepesoooe 000 «Tpaxkmamy»
Qunuan Tpakmam - [levamnuxu
TPAKTAT ; Mockea, yn. Illocceiinas, 0. 2, kopn. 3

men: +7(495) 744-1028 006.15

pechatniki@traktat.com
www.ltraktat.com
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Cepmugpuxam coomsemcmeus.
Medwcoynapoonou cucmeme
MEHeOXHCMeHMAa Kauecmsa
1SO 9001:2008




